
Испытательяая лаборатория
аккредитована ГосударствецЕым
предприятием <БГI\А)) на соответствие
треЬованиям ГОСТ ISОЛЕС 1 7025_20 1 9
аттестат аккредитациц BY/ 1 12 2,408 ].
дейсlв) ег до l5.09,2025 lода

tIротокол и
от к23> июй

ОАО <Завод керqмзитового гра-

М,Г,Лазарацвили
2at67.'

На 3 страницах
стр. М 1

Заказчик и его адрес: ОАО <Зав<
L 2 1 l 1 62, г. Й"Й;;Й"ч;;i,*}}iЪЖ:il",:Ё:ВИя г#оволукомль>, ц(,ссе крупское,
вид испытанпй: [ериодические исIIытания

*i::л"i"_:i,l* продукции: керамзиr фракuии | 0-20 мм; 5- l lMM]vrecтo проведения измерений, испытаний: и"пurrur"пuпu, пuОоратория ОАО <Завод ке-рамзитового гравLIJI г.Ново,тукомль>
ТНПА, уста наsливающrtе тоебо,
29l s З";;;";;;,;;:'i;i#::#Х:IОКаЗаТеЛЯМ ОбЪеКта пспытаЕцй: стБ EN l з055_
ТНПА, устанавливающие требования к l|Iетодам испытанпй: EN lj67-7:20l4 ИспьIТанияпо определецию термостойкости и эрозионной стойкости заполцителей. Частt, 7. Определе-ние сопротивления легких залолнителai'i o aurapaur"o 

" 
o-u"uuurraПротокол отбора проб: ЛГч 9 от 12.05.2025г.

)*i:::":::::":lганиtации, проводившей отбор проб: Испытательная лаборагория ОАО/ Jавод кераv.jи lового грави' t ,Ношtlлукомль,,
[ата проведения испьrтанпй: 1з.05.i025г. - 20.06.2025г.
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наименоваЕие
0бъекта ислыта-
ний (показате-
лей, характери-

пи 10-20 мм
1, Определепие
морозостойко-
сти сопротивленл;ll легких заполнителей к замерзанию 

" 
orau""u-

ник)

пи 5-1l мм
l . Определение
морозостойко-
сти со.IротивлениJI лег*, .чпоопrr"п"й-* ;;;;#НlЪ;

нию

з/4.5



Протокол испытапий Ns 1 1 от 2З.06,2025г, па З страницах
2. ИСпЫтательное оборудование и сDелствя и,.мАпАlrrй СТР' jYe 2

лlспытанпй: 
п Средства цзмерений, цсцользуемые црЕ проведении

Атrестат N 259l/2|-В
до 28, l 1,2025г,

ATrecTaT J\t 2тф21-1з
] 1.02.202б

Ат.естат ]ф 25682 _ 15-

28.1 1.2025г.
с""д...r".ruо о .ййuр

ственной поверке
л! l -0з2.12 t 2-492:l

до 18.09,2025г.
Свидетельсш о о ка[иб-

ровке BY 01 Л! 00l8298-
5521

до l1,09.2025г.
Свидеr,ельствю о катtиб-

ровке
BY 01 N9 00l9502-5024

19.09,2025г.

ArTecTaT J\гs 2 590/21_ 1]
до 28.1 1.2 025г.

Huu*.no"u"". 
".пrййййй*Рудования и средства измерепий

Заводской номер Дu"u про*о*д."", йфЙ
щей метролоrической

С",а лаборuторпr,е иiЙфффБ
ванной металлической пластины с
квадратными отверстиями (8 шr, ):
-,1.0MM. 5.6мм, 8,0мм. l0.0MM
1 1,2мм, 16,0мм, 20,омм, зZ,ом"

4,0мм - 52408-2l;
5,6мм _ 52411_21;

8.0мм 2;
10.0мпr _ 524 ]4-

21; 11,2мм 609;
16,0мм - 52415-

21;20,0мм -
524\'7-2|| З2,0мм

-2
Сито лабораrорное ЙчфiюрЙь,
ячеики в свету 2.8мм

114192-25

5984з 1

о 28.1 1,2025г.

Свидетgл5glg9 оlйЙар
ственной поверке

Ne 27_01з6829_002а

Морозильная *urБiЙlй-rlФ 08267027 56 ArTecTaT Nq 2569/21-15
28.1 1 2025г.

Я?i1 Ё;.r;'o" 
*"ицБийййБ l;2;З;4;5 Аттестат Ns 27lrra l ЗЙ

28,1 1 ,2 ]25г.

Прибор кон rроля пчJiЙ rрБЙ,,_-
душноЙ среды Метеометр МЭС -200

С.rа паборо.орrыi иЙЙЙлЙБ
ской проволочной сетки 0.25мм:
0.50мм; I.0MM; 2,0мм: 4.0мм

0,25 мм-5280 8-2 1 ;
0,5MM-52809-2l;
1,0MM-528l0-21;
2,0MM-52811-2t;
40мм_52812-21

относительная влажцость



3. Результаты испытаний:

Протокол испытаний Nч 1 l от 2З.06.2025г. Еа З страЕицах
стр. JФ 3

С.д.Столярова
Ф,4о

Фио

Т.Л,Митьковеu

МеIод о]бора проб: огбор прOб и] гру]овых авточобилеЙ
Млq 0Д СOКРаЩеНИЯ ЛРОбы: с лоvощью рифленоt о дели геля

Испытания провел:
ИнженеLпо испытаниям ИЛ

(лоллtность)
Протокол оформил:
Ивженýр по испытапиям ИЛ

(долх(Ilость) с.А.столяDова
Протокол проверил:
начальника Ил

(должность)
\lluлlrись, ФИО

Прогокол оформлен на J-ex c,lpaHt 
+ (+

*::# j:""1::._1Y-й;iж:i;ьi,#;:?J#ff #;:::"**,,DUUlцOизведение лротокола возмо
начмьлtика лаборатории. 

|ЖЕО ТОЛЬКО В ПОЛЕОМ ОбЪеМе И С ПИСЬменного ра]решеflия
!ата выда,rц протокола: 3,3,06, &0!-5 t

г
наилtенование

проб
ТI{ПА, уста-
цавливаIоIций
метод llспыта-
ний

Коли-
чество
циклов

l50

tlотеря массь] после за-
мораживаЕия и оттаи-
вания (FL;) каrсдого ис-
пьцательЕого образца.

Ср"дпее .иачепис-
tlотери I{ассы трех
отдельЕых ислыта_
ний в проценlах, FL

0,9

0,5

Керамзит фрЙ-
ция l0-20 мм

EN l36a
7:2014 0,90 0,85 0,85

Керамзит фрак-
ция 5- i 1мм

EN вбъ
7:2014 150 0,46 0,4l 0,51

,.')- .
ШС"r_---,.оffiф

/ фL4,,"1,_---.---
(подпись)


