
Открытое акционернОе обцество (Завод керамзитового гравия г. Новолукомль)
Испытательпая лаборатория

шоссе Крупское, 1,2l l162, г, Новолукомль, Чашнйкский район

Испытательная лаборатория аккредитоваfi а
Государствевным предприятием (БГЦА)
яа соответствие требовмиям ГОСТ lSo/IEC 1'7025-2ol9
апсстат м(редитации Jф BY/112 2.4081,

действует до 15 сеятября 20З0 года

керамзитового

,Г.ЛазарашвЕли

Витебская обласl,ь, l,сл, (802]]З) 6678З

Копия

IIротокол испытАциЙ J\ъ 46
от (<15> оtсября 2025г.

L]а З сl,раницах
стр,Nа 

'

Заказ.lпк п его адрес; Открытое акционерное общество <Завод tерамзитового гравия г. Новолукомхь), шоссе Крупское, 1, 21 l162, г. НоволукоNIль,

Чаrппикский район, Витебс(ая область.
вид цспытапий: периодические испьпания-
Наипrеноваяпе продукцип: керамзитобетоЕные блоки строительные <ТермоКомфороl (для вевтканмов) плотностыо в с},хом состояЕIrи 500 кг/пrJ

(+l09lo) (типовой образец 400 З00 210),
Место проведенпя измерений, испы,Iднпй; Испытательпм лаборатория ОАО (Завод керамзитовоrо Iравия г. НоволукоNfль)

ТtIПд, устанавливающие ,гребовапия к tlокдздтелям объекта пспытаrrий: СТБ EN '7-11-З-2014 <ТребоВания к иЗДеЛИЯМ Д,lЯ KaMeHHoii МаДКИ,

Часть З- Изделия из бетоЕов lta плотпых и пористьIх заполltите,Urх)).
ТНПД, устанавлпваlощие требовавия к мстодагt пспытапий: ГоСТ 7025-91 .Кирпич и камни керамические и силикатЕые. Методы определенйя

водопоlлощения,плоIносlи и кон Фоля морозос lой кос l и -.

Акт отбора образчов: J\Ъ 12 от 0,|.04,2025г.
ТIIПД, устапавлПвающие требоваЕПя к отбору образцОв: сТБ EN 771-з-2014 <ТребоватIия к иЗделиям дrUI кaмеItвОй кпадки. Часть З. Изделия из бе-

ToltoB на плотньIх и пористьIх заполЕителяхD,
Место отбора образцов: Цех производства керамзитобетонЕых пзделий.
Ha""re"orair"" орГанизации, проводIlвшеЙ отбор образЦов: ИспьпательЕм лаборатория ОАО <Завод керztмзитового гр;вия I. Новол),копlль).

Даты проведепия rrспытапий: l2.05.2025-1З.10.2025.
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1. Программа проведения испытавий:
IIаимеrrоваrrие объс*ar rr",r--r_
trиЙ (показателей, характери-

стпк)

наирrеrrоваrrие Тнпд, устаЕавливдющего мстод псtrытапий, 
"омер 

arl r*та КоJrичество испьшуемых
образцов и иI разIrrер

1. Марка по морозостойкости l(JcI /025-91 ((Кирпич и камни керамические и силикатньiе. Методы
определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойко-
сти),

б образцов
400хЗOOх240мм

1,И"r,оrrrтельцое *а и.Irt"реr,rrй, используемыс IIри проведенци испытапиr'l:
Заводской номер

Угольник поверочный УШ 2-400х250

Линейка поверочItая ШД-2-6З0

Штангеяциркуль ШЦ l l 1-500_0,05

Плита повеDочная тип 2 2-6з0х400

Щрlы Набор Nэ2

Линейка метмлцческая 500мм

Весы лабораторные электронrrые ВПВ-32б

Маlлина ислытательнм, тип ИП-1250М авто

м 80з8-101
ТерNrо.игрометр+Ацемометр ТКА ПКМ

дата следующей метроло.ическо,'i атгесrац"и

Свидетельство о гос. поверке lt92z rloBzbu1 tlozs.
до l4.07,2026г.

Свидетельство о гос, по.фБ.tvqt бtqйВцIzs, до
21,04,2026г,, свлдетельство о калпбровке BY 01

.}t 000lj88 4125, до 2l,0,1,2026г
Свидетельство о гос. поверк" МzzЮОOЗ4+:Ю02!

до 11-0з,2026г
Свидетельство о гос- поu"р*" лп l з _оо+созz.zоzs,

о2.06 .2026r -

свидстельство о гос пов"rйТ-йlззs6o]ror4
до 28.I1,2025г,

Свидетельство о гос. поверке Jv927-000286_0025, й
11.оз 2uбr.,

JY_.89, до l t,Oз 2026г.
Свидетельство о гос. поверiе Кч zz-rlotllЯo,ooz'

до 11,03.2026г,,
.}l! до l1.0з,2026г

Свлцетельство о гос, повер!е М lЗ-015515s-?025.
до 07.08,2026г.

Дтгестат М 542121- ] 5, д. 1 1-031026г.
Свидетельство о поверке С{Л 30{5_

202,1/з4з28l60з, до 0з.06.20263. Условпя

60-65

еIlия испытаяий:

Темпераryра воздуха, "С Влажпосгь воз.ryхq7о
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4. Резчльтаты испытаниi
наименование локазателей
качества, подверIаемому

испытаниям

Обозtlаченпе THI],{, устанав,
ливаюшего

значение показа-
теля, устаноRпен-

НОГО В ТНПА

Фактическое звачение параi{етров для образцов вывод о соответ
ствии трсбовани-

ям ТНILАтребования к
пDолчкIlии

метод испы-
таний

результируюtltсс

1. Марка бетона по мо-
розостойкостп

стБ EN
"l1|,з-2о14

гост 7025-
91

пе впже F l50 Соответсгвует
F150

l- 1 Предел прочносrъ
при сr{атии, МПа:
коЕтрольньD< образцов з,9 4,0 4.0 4,0
осЕовЕых образцов з"7 з,9 з,8 з,8

Потеря прочности, %о
до 25о/о

(для рядовых)
1.2 Масс4 г:
пасыщенного образца до
начала испытаЕий

15,76,7 |5,766 15,7з4 15756

ооразцов после итоIовых
испытаний

156з2 15648 15з11 155з0

Потеря массы,7о до 5оА I,5

1.3 Внешний вид Огс5lтствие по-
вDеждеций

На образцах после проведе1lllя испытаЕий поврея<дения
ОТС}ТСТВ}пОТ

Р езуl t ь па tпы чспы mан чй р аспро спра |яю lп ся палько н а uc пы п а н п bl е обр аз цьt.
Допо,но|l|я, о|пPJонеяш шч смюче lв uзмепаdов: неп

Исtrытанвя провелиl контDолеD
(должность)

поотокол оформил: техник_лабооапт:

/ rцолжность)
/ Ппотокол пповепял: начальник иЛ:

(аоллпость1

дашый протоtrол оформлсн н!з страницах в 1 экзсмшрс и направлен: ил (одо завод*ср,ызфвого гtlавия г новолукомль,
Профкол не мо*а быть вослрояrьедсн не в лолном ойече бе1 п сьfiеняого разрешеяш начмь яка лс.ь, йФьяой лабораftряи,
Даъ вьцачя iiроФко,lа: l5.10,20:sl.

н.н.счвалов
Фио

ЕI.А.МацаDская
Фио

Т,Л,Митьковец
Фио

(


