
Открытое акционерное общество <Завод керамзитового гравия г, l1оволукомль)

Испы rагслыrая лзбора tорля

шоссе Кру ское, 1,21t 162, г. Ilоuолукомль, Чашникский райов
Витебскм область, тел. (802lЗ]) б67ВЗ

испытательЕая лаборатория аккредитоваIа
Государствеявьпr предприятием <(БГЦА)
ца соответствие требовмиям ГоСТ ISo лЕс 1,7о25,2о19
аmестат аккредитации NЪ BY/112 2.4081,

действуст до 15 сентября 2030 гола

(Завод керамзитового

М.Г.Лазарашвили

протокол испытАIIиЙ J\! 47
от <{ 27 >> октября 2025г.

lla 3 сl,раницах
сто."т9 1

Заказчик п его алрес: Открытое акциоltерЕое общсство <Завод керамзитового гравия г. Новолукомль), шоссе Крупское, 1, 211 162, г. Новолlтомль,

Чашникский райоя, Витебскм область.
Вид испытаlr й: периодпческие испъггания.
Наимепованце продукции: корамзитобетоЕIIые блоки строительпые <ТермоКомфорт> плотностью в с)a(ом состояЕии 800 кг/мЗ (*l07")

(типовой образец 490 200 t85-5)
й""rо ,rро"iд"urr, пзмерений, испьпаЕий: исtlытатсльЕм лаборатория ОДО (Завол керамзитового гравия г, Новолукомль)

тнпд, iстапавлпваюu!ис требовавия к показателям объекга испытанпй: СТБ EN '7'71-З-2014 (Трсбовавия к изДелияNl Д,'1Я КаNlеt{ной КЛаДКИ,

Часть З. Изделия из бстонов ца плотпых и пористьтх заполвителjпD,

ТНIIД, устапавливающйе требования к методам цспьпахпйi ГоСТ 7025,91 .Кирпич и камяи керамические и силикатЕые. Методы определения

водопоlлошсния, п]оlносги и конФоля морозоо ойкости ",

Акг отбора образцов: Л! l4 от l7-04.2025г.
тIIпд, устапаЪлпвающие требоваяпя к отбору образuов: СТБ EN 771-З-20l4 (ТребоваЕия к изделиям для камеЕIrоЙ кладкИ. ЧаСТЬ З, ИЗдеЛИЯ ИЗ бе-

тонов Еа плотнъlх и пористьIх заполнитеJтrrхr).

Место отбора образцов: Цех производства керамзитобетоЕньIх изделий,

Наим€новаriltе оргапизации, проводивпlей отбор образчов: испытательнм лаборатория ОАО (Завод керамзитового гравия г. Новолукомль>,

Даты проведения испытаяий: 26.05.2025-26.1 0.2о25.

копия вепна
о***,, ttа,?дJg iдЁ-
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1. Программа проведепия пспытаяий:
паимевование обLскта исIlыта-

Еfi I-1 (показател€й, харакIери-
с,гик)

Наименование ТНПА, устанавливающего метод llспытаниЙ, помер пушсга Колдчество пспытуемь!х
обрrзцов п их размср

1. Марка по морозостойкости гост 7025-9l ((Кирпич и камни керамически9 и силикатные. Методы
определения водопоглощения, цлотности и контроля морозостойко-
с,lи)

6 образцов
490х2O0х185мм

2. Испытатсльное оборуловаЕие и средствд tr3мереЕий, испо"",у9Iц" прjj!9щд!IIIjч!ц1II!
i{nrrьletroBrHrr" испытательtlого оборудоrrаrrrtя lr средства измсрспий Заводской номерЛ! п/п лаlа 9lслJlUцUл пlt! Pv]lul

1 2 з

1 Угольrrr.r* повероr*rьiй УШ-2-400х250 264 С"идетель"*о о гос, поверке N927-0082627-0025,

до 14,07,2026г.

2
Линейка поверочям ШД-2-6З0 з50

Свидетельство о гос, поверке ],[r1-0195218-4l25, до
21.04.2026г., свидетельство о калибровке BY 0L

М000 l З88-4125. до 2 1,04,2026л.

з LПталгелццрýть LПЦ ll 1-500-0,05 12050002
С,идетел"с*о о гос поверке ff927-000З447 0025.

до 11,03,2026r.,

Zl

-П*оu"роч,rч"rип2-2-6З0х400

8507 свидетельство о гос, поверке N9lз 00460з2-7025,
до 02,с6.2026г.

5 Щупы Набор М2 |,74-7 Свидетельство о гос, поверке )i, 27-01з з860 0024,

до 28.1l,2025г,

6 ffi;;йкaмй-*r""-* 500"л, |2з Свидетельство о гос. поверке м27,000286-0025, до
] 1-0з.2026г..

свядетельство о капибровке Nr89, до l1,0з,2026r.

1

-В.сы 

лаборurорIrые электронЕые ВПВ,З 2С
м2l З049

Свидетельство о гос, ловерке М 27 0011790-0025,
до 11.0З.2026г,,

свидетельство о калибровке Ns 62, до 1 1 ,0з ,2026г

8 Машина испытательяая, 1ип ИП 1250М-авто 482 Свидетельство о гос. поверке N9 lЗ-0155158,70б,
до 07,08,2026г.

9 МорозиJБIrик ларь М 8ОЗВ-101 59з2090025 ATrecTaT N9 542/21-15, до 11.03,2026г.

10 Тсрмогигромеlр+АвемоNrетр ТКА ПКМ 60844 Свидетельство о поверке С СП/30-05-
2024lз4з28160], до 0з,06,2026

з. Усповяя п llспытанпи:

Влажность воздуха,9/оТсмпераryра воздуха, "С

20,0-22,0

)

60-65
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4. Реlчльтаты испытациi
наименование показате,rей
качества, подвергаеlt ому

испытаниям

Обозначеtlие TI IПА, устаIIав
ливаюulего

значение показа-
теля, установлен-

НОГО В ТНПА

Фактическос значение параметров для образr(ов Вывод о соответ-
ствии тебовани-

ям ТНГИтребования к
поолчкuии

метод испы-
тarний

1. Марка бетопа по мо_

розосt,ойкости
стБ EN
,7,7 1-з-2о14

гост 7025-
91

не Hrrжe F 150 Соответствует
Fl50

1.1 Предел прочпость
при сжатии, МПа:
контрольЕьIх образцов 5.4 5.з 5,5 5,4
осяовцьж образцов 5,1 5.1 5,z 5,1

Потеря прочяости, Уо до 25о/о
(для рядовых) 5,9

1.2 Масса. г:
ЕасьIlценного образца до
начаrIа испытаний

15642 15780 157-72 l573l

образцов после итоговых
испьпаний

15507 156зз 1557в 15573

Потеря пrассы,Уо до 5уо 1,0

1.3 Вцешний ввд Отсlтствяе по-
врежденпй

На образцах после проведения испытаIlий повреr(дения
отс}тств}тот

Р езульпапы uспыпаtluй распраспраняюпся пatrb{o на uспы п аннь! е образцы.

Испытапия пDовелrr: контDолер
(должность)

ПDотокол офоDмил: техник-лабоDант:
(должность)

ПDотокол хDоверил: начальник ИЛ:
(должвость)

Даняый лроюхол офрмлся яаJ станицахв 1rircifxшpo илаправлеп: ИЛ (ОдО Завод керамImвого r?авяя. tlово,туkомль,
Проаокол не может быIь воспроизвслея не D лолном объсмс без письменпою разрсшсн!l начаьяика яслыmJс,ьяойлабораФрял.
Дай вь,дач, проrокола: ] 7. ] 0. ]П?5г,

в,и. коDнеев
Фио

Н.Д-Мацарскл
Фио

т.л,Митьковец
Фио


