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Заказчик и его адрес: Открытое акционерное общество <Завод керамзитового |равиJI г.Ново-лукомль>, шоссе Крупское, 1,211162, г. Новоrryкомль, Чашникский район, Витебская областьВид испытаний: периодические испытания
Напменовапие продукцип: керамзит фракции 10-20мм; 5-1 1мм
Место проведения измерений, пспытаний: ИспытательнrUI лаборатория одО <<Завод ке-рамзитового гравия г.Новоrryкомль>
тнпА, устанавлпвающие требованпя к показателям объекта испытаний:стБ EN lз055-2018 Заполнители легкие. Технические условияТНПАо УСТаНаВЛИВаЮЩИе ТРебОВаНия к методам испытанпй: СтБ EN |097-6-2018 методыопределения механических и физических показателей заполнителей. Часть б. Определениесредней rrлотности и водопоглощениJI.
Протокол отбора проб: J\Ъ 3 от 18.02.2025г.
наименование организацпп, проводившей отбор проб: Испытательнм лаборатория одокзавод керамзитового гравия г.новолукомль>
Щата проведенпя ис пытаний : I s.02.i02 5 -26 .02 .202 5 гг

ведения испытаний:

кУТВЕРЖШЮ)

наименование
объекта испыта-

ний (показателей,
наименование ТнпА, устанавливaющего метод испыта-

ний, номер гryнкта

кции 10-20 мм
1. Определение
водопоглощения

СТБ Е]'{ 1097-6-2018. Методы определения Mexa""o".n"*
и физических пок€lзателей заполнителей. Часть 6. Опре-
деление средней плотности и водопоглощения.

мзит фракции 5-11 мм
2. Определение
водопоглощения

стБ EN |097-6-2018. Методы определения меха"r"..*
и физических покutзателей заполнителей. Часть 6. Опре-

плотности и водопоглощениrI.

Кол-во ис-
пытывае_
мых проб,

шт/кг



Протокол испытаний Js 5 от 26.О2.2025г. на З страницах
стр. М 22, ИспытательЕое оборудование и средства пзмерений, используемые при проведениииспытаний

Условия проведения испытапий:
Температура воздуха

23 0с
относитепьняg

66%

3. Результаты испытаний по водопоглощению:
о_бозначение проб_ы: кераМзит фракция 10-20мм; керамзит фракцr" 5-11мм
метод отбора проб: отбор проб из транспортных средств
Метод сокращеЕпя пробы: рифленый делитель
Количество лабораторных проб: две отдельно испытываемые пробы керамзита фр. l0-20MM икерамзита фр. 5-1 1мм
Форма зерен: круглая, овilльнzuI, дробленая

Наименование испытательного оОорудБ*Й
ства измерений

заводской
номер

.Щата прохож-
дениrI следу-
ющей метро-
логической

оценки
28,11 .2025r.

ые ЕТ-6000-Н 28.1 1 ,2025г.
ые цилиндрические I, 2, 5, 10, 20л |;2; З;4, 5 28.1 1 .2025г.Низкотем печь SNOL 611350 0з6405 28.11 .2025г.Се электронный <И, 4зз567 l4.07.2025г.

29.05.2025г.

14.0З.2021г,

Рез 'льтаты испытаний
Наиме-
нование
пробы

Номер
пункта
тнпА,

устанав_
ливаю-
щего

требова-
ния к

продук-
ции

Номер
ttункта
тнгIА
, уста-
навли-
вitю-
щего
метод
испы_
таний

Масса
сухой
пробы
Мц, г

Jначе-
ние
водо-
по-
глощ
ениlI
через
24 ч,
WАlzц
%

UРед-
пее
зна-
чение
водо_
по-
глощ_
ния
через
24 ч,
WАlzд,,h

5наче_
ние

водопо-
гло-

щения
через
5мин,

WALs"""
%

Сред-
нее

значе-
ние

водо-
по_
гло-

щения
через
5мин,
WAls"
,r- о/о

Значе-
ние

Водо-
по-
гло-

щения
через

lч,
WAlru,

%

(,ред-
нее

значе-
ние во-
допо-

глоще-
ния

через
1ч,

WAr t,,,

%

llроба
J\ъ l

Керам-
зит фр.

l0-20 мм
стБ EN

1 3055-
2018
п.5.9.

стБ
EN
109,7-
6-2018
При-
ложе-
ние С

|75,2 18,1

l8
\2,6

13

15,0

|6llроба
J\b 2

Керам-
зит фр.

10-20 мм

|"76.4 18,5 |4,з 16.1

}ф

пlп

1 )
52408-21

2
]
t
5

004993

6
60844

7
22

D\rJл у ,\(l



ПротокоЛ испытаний Jф 5 от 26.02.2025г. на 3х страницах
Проба
J\ъ 1

Керам-
зит фD.
5-1l 'йм стБ EN

l 3055-
2018
п.5.9.

стБ
EN
1097-
6-2018
Пр"-
ложе-
ние С

165,0 2з,4

l\Го

24

15,9

17

19.0

19,8

19lIроба
J\ъ l

Керам-

-зщ фр.
)-l l мм

l57,9 24,6 17,5
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