
Открытое акционернос обuiсство (Завод ксра]!1зитового грааия г, НоволJкоýlль)

Испыrаrельн.rя лабораtорич
шоссе Крупское, I,2] I l62, г. Новолукомль, LIашникский район

Витсбская область, тел, (802I]3) 6678З

Испытательнм лаборатория
аккредитована ГосударствеЕ!lым
предприятием <БГIlАл tta соответствие
требованиям ГОСТ IsОЛЕС 17025-2019.
Дттестат аккредитации ]Y9 BY/112 2.4081,
действttтелеfi до 15 сентября 2025 года

керамзитового гра-

. Лазарашвили

протокол испытАниЙ лi l4
о1 ( 1.1> февраjrя 2025г.

I ]a 3 страIIицах
cтp,}rg l

Здказ.lик и его адрес: открытое а(циоЕерпоо общестsо (Завод керамзитового гравия г. новолукомль), rпоссе крупское, 1, 211 l62, г. Ёlоволукомлц
ЧашЕикский райоfi , Витебскм область.
Вид испытапий: периодические rспытаЕия.
Напменованпе продукции: керамзитобетопные блоки строительItь]е (ТермоКомфорт) 490 250 185-3.
Место проведенпя пзмереfiий, пспытаний: Испытательнм лаборатория ОАО (Завод керамзитового гравия г. НоволУкомль).
ТНПД, устапавлпвпющие требоваlrия к показателям объекта испытапий: СТБ EN 771-З-2014 (Требовмия к изделиям дJш камеЕЕой юIаДки. Часть
З, Изделия из бетоЕов tla плотных и пористьIх з2tполнителях)),
ТНПА. ус rанаsллваюulие lребоваlltlя к методаtr испы l all ий:
СТБ EN 772-1-2020 <Методы испьгlавий изделий для камеIlпой кладки. Часть 1-Определение прочности при сжатии);
СТБ EN 772_1З_2008 (Методы испьпаllий сIроптельньп блоков. Часть 1З. Определение объемЕой плотItости (брутто и Еетто) строительцьш блоков в

сухом состоянии (за исключением блоI<ов из природного каiчlня).
Акт отбора образцов: Nq 5 от 04,02.2025г.
ТНПД, устанавлпвающее требованIlя к отбору образцов: СТБ EN 771-З-2014 <Требования к излеJlияIll для кzrмеIIЕой клад{и. Часть З. Изделия из бе-
тоlIов на плотных и пOристых заполIlителях),
Место отбора образцов: Цех производства керамзитобетоннь!х изделий.
Напмеяованпе органпзацип, проводrlвшеr-l отбор образцов: Испытательнм лаборатория ОАО (Завод кераNIзитового граВия г. НоволУкомль>.
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ГIротокол Л! 1.1ol lJ.02.2()25r. на J страllицах

cTp,}I9 2

ивеления испытанп
НапмевоsаIIие показателей (ххрактеристпк продукц!п)

l Про.lность при сжатии ():l.()2,']()b 0r.{)2.f(]25

2 Плотность бD\"гто в с}том состояяии l_|.|D.-2|J J7- | 3.| |2. 2| 25

aHllиi

2. ИспытатеJrьное оборудовапие и средства измерепий, исполвуемьf9дрцj!9!!g!I lцц

1 пппгпrмпr, пповепеfiия испыт
наимсяовавие обьекгд пспы | аtr,lи (покп-

зателей. хапакr,еDиствк)
Наимеяова ие ТНПА, устанавливаlощего NI€тод ислытанпiI, номер лун,\та КоJllчество испьпуемых образцов lI

их DазмеD

Прочность при сжатии СТБ EN 772-1 2020 (Методьi испытаний tiзделий для камеЕной кладки.
rlacTb 1. Определение прочности при сжатии>

490 250 
,l 
85

6 шт.

Плотвость брутто в с}хом состояЕии стБ EN 772-1з-2008 <Методы испытмий строительньгх блоков. Часть 13.

Определение объемЕой плотности (ýр}'гто и яетто) строительных блоков в
сlтом состоялIии (за исклю.Iеяием блоков из природIIого ка.I4IIя>

490 250 185
6 шт.

Наиvенование испыla|Фьпогообор}дов^ll я исредпsа и,t|ереяиП Дата прохояцения слелующей метрологическоii оцеilюr

1 ШтаЕгенциркуль ШЦ-ПI,500-0,05 12050о02 13,0З.2025г.

2 Машrr"а испыт.rельная иП-1250М авто 12,09.2025г.

3 Щlтrы Набор J'Iч2 |,l4,7 28.11.2025г.

4 ШтаЕгенглубиIIомер ШГ-300-0,05 5925,7 13.03.2025г.

5 П,""ru no*po*r* ,ип 2 2-630х400 8507 10.06.2025г.

6 пrlЕсйrа i,Ат.ппйgёпrяq ] оOOмм 141 28.11.2о25г .

т,7 Бесы лабораторпые электрояяые ВПВ-З2С м2lЗ049

8 Г*6"у-uпurrч,йСМ-50/250-500-ШС 007/506 12.03.2025г.

9 Термогигрометр+Авемометр ТКА ПКМ 60844 29 .05 .2025r .

J. Условия проведемпя испытавий:
Температура возд}та, С

22,5-24,5

Влажность возд},ха,ОZ

64-65



4. Результаты испытаrrий:
4.1. Прочность прtl сжатии блоков строителыIых

(r
Протокол ]\! 1,1 от 1.1.02.2tl25l. на 3 страницах

с,гр,JY9 З

m
об-

Номер пувкт, ТНПА, уст.нав-
ливаlошего

Разtrtеры образца, мм

ка, н

Прочность при сжатии.
tI/MM1

КоэФфлцп

тнплшяриtiа

1

стБ EN 771-
з zo|4
п.5.5.]1

стБ EN
,1,72-!-2ozo

п.п. l .z.l ,
,1 .з.5, ,l 

.4.2, 8

не мев ее 3,0

4в8,0 248,0 186.0 3254,7о з,2

3,з 1,6

Соотвегству_
ст категорпи2 488,0 248,о 186,0 з2вl2о з,2

3 488,0 248,0 186,0 зз2в00
4 4в8,0 24а,о 185,0 з41580
5 488,0 z48,0 186,0 з396,7о
6 488,0 248.0 186.0 зз6290 з.з

4.2. Плотцоgгь блока) в состояlrип
,ф
об-
раз-

Номер пylIltтa ТНПА, ycтaIlaB-
лявающего Допусгимое

Плотtlость бруто (плотвость
блока) в сухом состоявпп. кг/мЗ Заr..лючение о соот-

ветствпп требоваяи-
ям ТнпА

1

стБ EN
771-э-2о14
п.5.4.1

стБ EN
,7,721|з-2оо8

п.п.7.3
I

650 +]10

1491,7 665

690

+2 Соответствует
доtryстимому от-
клонеццю

2 1,5з79 685 +5

з 155з5 , 690 +6

4 1585з 710 +9

5 15684 695 +7

6 15з82 685 +5
Резуtrьпапьl uспыпанлli распроспраняюпся папько на uспыпанные образцьl.

ДопФненuя, опкпанелчз шlч чсю,lючеlluя 1.1з мепоdов: еm.

Испытаппяпровел: @
(долж фъ)

Протокол оформил: Ццд.9д9р.]]qц.9дцIаццщ{
Gо lжlю.lь)

Протокол проверил: @
(дол*ность)

В.и. коDнеев
(Фио)

Т.Л. Митьковец

Т.Л. Сидорен(о

Данныjl лротохол оформлс нiЗстралцахзlэкземлляреипалравлелИЛ(ОАОЗавод{.рам}иmвогогравиягНоьоjукомлы)
Воспроизвсдснис проrcкола вOзмох отолько в лолпом объеме и с пrсьмеяпою разрешепяя !лчальнrха лабораmрии.
ЛаD зыдачи протокола ]П,0].]025l

ф
lпlИкы

,й,ц


