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шоссе Крупское, I, 2l | |62, г.Новолукомль, Чашникский район
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Контрольlый

протокол испытАниЙ лtь о
от к17> февра-пя 2026г.

На З страницах
стр. J\Ъ 1

Заказчик и его адрес: оАо <<Завод керамзитового |равиrI г.Новолукомль), шоссе
Крупское, |,2||162, г. Новоrryкомль, Чашникский район, Витебская обл.
Вид испытаний: периодические испытания
Наименование продукции: керамзит фракции 5-1 1 мм; 0-5мм
место проведения измерений, испытаний : Ищ Государственного предприятия
<Институт НИИСМ>
тнпА, устанавливающие требования к показателям объекта испытаний: Гост
EN 14063-|-2015 Матери€Lllы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Керам-
зит. Часть 1. Технические условиrI. Приложение А. Определение номинаJIьного зна-
чения теплопроводности.
тнпА, устанавливающие требования к методам испытаний:
Акт (протокол) отбора проб: j\Гs 2 от 08.0l .2026г.
НаимецОвание организаЦИИl проводИвшеЙ отбор проб: Испытательная лаборато-

рия ОАО <Завод керамзитового гравия г.Новолукомль)
Щаты проведения испытаний: 15.01 .2026 - 30.0 |.2О26г.

д керамзитового

Реi;;ст}:l t JtoIiHыYf Л!



Протокол испытаний ЛЬ б от 11.02.2026г. на Зстраницах
стр. М 2

Результаты определений
номинального значения теплопроводности

Обозначение пробы: керамзит фракция 0-5мм

N trсред lмин к
26 0,1070 0,0966 1,69

Расчет (l\i - }tсред и взято в квадрат)

Ng опыта лi резчльтат
1 0,1080 0,00000l
2 0,1050 0,000004

3 0,1060 0,000001

4 0,1080 0,000001

5 0,1080 0,000001

6 0,1060 0,000001

7 0,1060 0,000001

в 0,1,130 0,000036

9 0,1060 0,000001

10 0"1 140 0,000049

11 0"1 091 0,000004

12 0,1090 0,000004

13 0,1099 0,000008

14 0.1082 0,000001

15 0,1079 0.000001
,tб 0,1081 0,000001

17 0,1060 0.000001

18 0,0966 0,000108

19 0,1010 0.000036

20 0,1040 0.000009

21 0,1020 0,000025

22 0,0970 0,000100

23 0,1010 0,00003б

24 0,1050 0,000004

25 0,1183 0,000128
26 0,1185 0,000133

GyMMa Деление
0,000695 0.000028

ý=

Итог: 0,116

N- количество испытаний
}" сред - среднее значение теплопроводности
}, мин - минимальное значенио тоtIлопроводности
К - коэффициент, зависящий от количества полученньIх результатов испытаний
}"i - i-oe значение теплопроводности
sl - стандартное отклонение теплопроводности
l,п - номинальное значение теIIлопроводности
Теплопроводность кераN4зита фракции 0-5мм : 0,1 16Вт/(м.К)
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Протокол испытаний М б от

Результаты определений
номинального значения теплопроводности

Обозначение пробы: кер€lN,Iзит фракция 5- 1 1 мм

N lсред }чмин к
26 0,0895 0,0810 tr,690

Расчет (}i - },сред и взято в квадрат)

.Nb опыта ti резyльтат
1 0.0910 0,000002
) 0,0870 0,000006
J 0,0900 0,000000
4 0,0890 0,000000
5 0,0900 0,000000
6 0.0880 0,000002
7 0,0890 0,000000
8 0,0880 0.000002
9 0,0900 0,000000
10 0,0890 0.000000
11 0,0904 0,000001
12 0,0906 0,000001
13 0,0912 0,000003
14 0,08б1 0,000012
15 0,0858 0,000014
1б 0,0902 0,000000
7,7 0,0850 0.000020
18 0,0915 0,000004
19 0,0920 0,000006
20 0,094 0,000020
2l 0,091 0,000002
11 0,0810 0,000073
23 0,0830 0,000043
24 0.0850 0,000020
25 0.0999 0,000108
26 0,0999 0,000108

Сyмма flеление
0.000449 0,000018

Итог: Г-ТIО?-l

11,02.2026r. на 3страницах
стр,J\Ъ 3

С.А.Столярова
Фио

Т.Л.Митьковец
Фио

Теплопроводность керамзита фракции 5-1 lMM : 0,097 Вт/(м.К)
ИспытаниЯ по опредеЛению теплОпроводносТи проведены: ИЦ Государственного предприятия <Институт
НиИСМ), протокол испытаний хъ 7003 от 30.0l .2026г прилагается.
Результаты испытаний распространяются только на испытанные пробы.
.Щополнения, откJIонения или искJIючениrl из методов: нет
Протокол оформил:
Инженер по испытаниям ИЛ
(должность)

Протокол проверпл:
начальник Ил
(должность)

***

,Щанный протокол оформлен на З-ех страницах в l-M экземгlляре(ах) и направлены:
l экз. ИЛ (ОАО <Завод керамзитового гравия г. Новолукомль>>.
протокол не доJDкен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения начальника лабо-
ратории.
,Щата выдачи протокола: |'7 .02,2026r.


