
Открытое акцпонерное общество (Завод керамзптового гравия г.Новолукомль)
ИспьIтательнм лаборатория

Крупское шоссе, 1, 211162, г.Новолукомль,
Витебская область, тел, (8021ЗЗ

Чашпикский район

Испытательнм лаборатория
аккредитована Государственяцм
предприятием <БГIfА) Еа соответствис
требовавиям ГОСТ lSОЛЕС 17025_2019
dт,lес]ат алкреди,]аtlии BY/ I I2 2 408]

испытапий:

токол испытАниЙ J\! 4
от <26ll февраля 2025г.

На З страницах
стр, IГа l

г,Новолукомль), lxoccл заказчик и сго адрес: Открытое акционерное общество <завод керамзиr.ового гравия' ' Крупское, l, 2l l l62, a. Новолукомль, ЧаЙникский район
Вид испытаяий: периодические испытания
Наименование продукции: керамзит фракция l0 20мм; керамзит фракция 5-1 lMM;
керамзит фракчия 0-5мм,
Место проведевия пзмереЕий, испьпапийl Испытательцая лаборатория ОАО <Завод керамзитового гра-
вия г.Новолукомль)), шоссе Крупское, i, г, Новолукомль, Чашникский районтнпА, устанавливаrощие требовация к показателям объекта испьtтаний:
сТБ EN lз055-20]8 Заполнители легкие. технические условия. ГосТ EN l406з-1-20l5 Материалы тепло-изоляционные для зданий и соорухеЕий. Керамзит. Часть 1. Технические уOловия.ТНПА, устанавливаюrцие требования к методаrll испытаний:
стБ Ен l097_з-2007 Методы испытаний по определению механическrтх и физических характеристик гра-
нулометрическгх фракций горвых пород.часть 3.определение насыпной плотности и гryстотности
стБ EN 9зз-1_20t5 Методы определенця геометрических показателей заполнителей,
часть 1, Определение граЕулоNrетрического состава. Метод просеиванля.
Акт (протокол) отбора проб: Л! б ог 26.02.2025г.
Напмепование организацци, проводившей оrбор проб: Испытательнм лаборатория ОАО <Завод керам-зитового гравия л, Новолукомль)

^.Дата проведенпя испытаций: 26,02,2025г.

Копия верна

испытании (покILзате-
Наименование ТнБстйБiБййело

метод испытаний, номер пункта

и 10-20мм
l. Определение Еасып_
ной плотности

сгБ гн l0q7_1-)007 Йiтод ы испы,а"иИ no опр"ачп""iй-п,-"л"
вических и физических характеристик гра!{улометрических
(рракций lорны). пород, Часlь 3, (Jпределение насыпной пло]но-

2. Определение
гранулометрического
состава

стБ EN 9]з-1-20l5, Методы определсниrl It:ометрических пока-
зателей заполнителей. Часть 1. Определение гранулометрическо-

мзит фракции 5_11мм
I- Определение насып_
вой плотности ничесьи} и фиlическlп характерислик l ран) ломе ФичеL киI

фраhций,орных пород, ЧаL Ib J, Олределение насыпной llлоlно-

2. Определение
гранулOмеФического
состава

стБ EN 9з3-1-20l5. Методы опрJделекия геомец)ических пока-
зателей заполвителей. Часть 1, Определение грацулометрическо-
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зlб

2, определение-
Iранулометрического
состава

Ul ll,с]lе|lения геOме lрическrх пока-,lа]_елей. залолниlмей, Часlь l, dлрелсlrение фануломе lричес ко-го состава. Метод просеивания,
'Доваяие ц сDелсr Rя и,--

l/2
2. Испытательпое оЙ!] СРеДсТва измеренцй, rr"полозуемul"БrrБЙЙЙЙ пЙьrr*

Условия

З. Рвультаты пспытЙЙ
3.1 IIасыцная цлотпость

бесы лаоораlорные .лекrронные L ГJЙO-i
28,11.2025г.С""уд",r"Ма;ф

1,2,з,4,5 28,1 1.2025г.

28, t 1,2025г.Прибороl комбинфовзйы!l fi 1цл4; fi-llKM(60) 29 ,05 -2025 r.
Линейка .,овФЙная ЙП-2йЙЙ

14.07,2025r.

10,0; l6,0; 20,0; З2,0; 11,2; 5,6 мм

Ns 5210ЕТ
J\ъ 2,

лъ 52414_2i.
N9 52415_21,
N9 524]t7 -21.

]\! 2
лъ 609,

]Y9 52,1 1 1 -2 l

28, t 1,2025r.

С",а 
"з "el ^ллич.сБГЙЙЙЙЙй Бiи (l)iTs;

1.0: 2,0; 4.0мм 52808-21
52809_21
52810-21
5281 1_21

528],2-21

28.1 ].2025г.

влажцость

Результаты цспытациЙ по определецию Еасылной плотлости

результатнl
Обоlначеuие пробь,, *Й? ;fflНlЁi{ИЙмIРаЕУЛОМетрический 

состав
lvle l од испьпаний: сухое просеиваlr ие
Ф_орма,lеренi круглая. ова,lьhаr. дробленd],|
Uошаlя масса мерной пробы в сухом состоянии Mr . 2820 гпасыпная плотlJость: 280 кг/мJ

Наименование пробы
,Щата

проведения
цспытаЕий

\{,irктическое

ности для
}начеЕие цасыпЕой ллот-
:ажлоrл лбпr"_- -_/,.:]

Средн""
нась]пнм

плотность,1 2
Кеоа,vзит rb.^*ii.l п_]п

280 280 285КеРам3иТ фоакпия 5-] l 26.02.201i, 280
J)U
550

з50 з50 350керамзит фракция 0-5 мм ?6.02 ,2О25г ,
J.z I'ранулометрцческий сосiБ ))U 550
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Данный прогокол оформлен на З-ех ст1

l:I::Ц 
:"Бl#;;;й'i#;Ыr,ilХЖ-.:,];:J;ш;::, и налравлены :
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ТОЛЬКО В ПОJ'iНОМ ОбЪеМе И С ПИСЬМеЦноло разрешеrIш начальника

Протокол испыmний N9 4 от 26.02.2025г, на з Фрмицах стр
}lъ з

С.А.Столяоова
Фио

С.А. СтоляDqва
Фио

т,Л. сидоDенко
Фио

Размср отверстий сита, мм-_.__
l?_--
)о
I0
56

Масса остатка в поддоне
Р=20г

Масса остатка, Ri; ,Щоля остатка,
(Ri/Mr). ]00,%

Полный проход
l00_rrp i/]\,1 \.Inn о/

0 0
274а

IUU

2,8
0.7

97.2
60 2,1

Обо,на"енис проЪi| кфаfrr" 1 4,ро-,1цпя 5- l l vMlцетод ислытаний: сухое просеиsание
Ф_огvа lepe*: *py,rio. o"r'n"u*. ffin."u"Uощая vacca vерной пробы в сучоv состоян ии \А_ - l7A5 tпасыпная ллотность: J50 кгlмl

Обо""ч""п"е пробоЙф* иffiция u-5 M\.llчетод испытаний: сухое просеивание
Форvа зерен: npy.ni". o"u, on-. ,|obr,.nu"
Uошая масса мерной лробы в с}хом сосlоянии \,.1 - l l00ltlac ыпнlя ллотносrь: 550 кr/мr

Размер отверстий сита, мм

l1,2.

Масса остатка,
Ri. г

,Щоля остатка, Полп"tй лроiо!-
lO0-r(Ri/M ).l00.%0 l005,6 5 gq5

65о
4 з80
2

J4,)
36,8l

0,5
17,з

]0,9
5,0

0,25 5,9
2,3

40 з,6raclla U9lalKa в лOддоне r -- 25 г
Резуло,ато, ис,ьпйЯ!iфйфйЙ тоl
допопп."*, о,-оп."й;; 

";й;;; ;;",T:|-a 'lcI'" 
ldн'ые пробы'

Испытаяия провел:

Размер отверстий сита, мм

20
l1.2
5.6

масса остатка в поддоне
Р=95г

Ма""а ocra.na,iij Доля остатка,
(Ri/M|) l00.%

Полный прохЪГ
] 0O_r(Ri/Mr) l00,%

l00

5.4

0 0
l0 0,6

I640 94,0

(дол)кность)

!атавыдачи протоко 
"u, 

ц, а!,;!,

0

0,5

,105


