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Заказчик и его адрес: Открытое акционерное общество <Завод керalIvlзитового гравия
г.Новолукомль), шоссе Крупское, l, 2| | | 62, r. Новоrryкомль, Чашникский район
Вид испытаний: периодические испытЕlния
Наименованпе продукции: кераN,Iзит фр. 10-20мм, керtlI\4зит фр. 5-1lMM, керамзит фр. 0-5 мм
Место проведения измерений, пспытаний: Испытательная лаборатория ОАО <Завод керамзитово-
го гравия г.Новолукомль)
ТНПА, устанавливающие требования к показателям объекта испытаний:
ГОСТ EN 14063-1-2015 Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Керамзит.
Часть l .Технические условия.
СТБ EN 1З055-2018 Заполнители легкие. Технические условия.
ТНПА, устанавливающпе требования к методам шспытанпй:
СТБ EN l097-10-2018 Методы определения механических и физических показателей заполнителей.
Часть 10. Определение высоты кtlпилJIярного подъема воды.
Протокол отбора проб: JФ 7 от 10.03.2025г,
Наименование организации, проводпвшей отбор проб: Испытательная лаборатория
ОАО <Завод керilп,rзитового гравия г.Новолукомль))
Щата проведения испытанпй: 1 1.0З.2025г. - 25.0З,2025r.
l.п
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.lIDограмма провеlдения испытании:

наименование объ-
екта испытаний
(показателей, ха-

рактеристик)

Наименование ТНПА, устанавливttющего
метод испытаний, номер пункта

количество
испытывае-
мых проб,

шт/л
l 2 a

J

Керамзит фракции 10_20 мм
1. Определение
высоты капилляр-
ного подъема воды

СТБ EN 1097-10-2018. Методы определения

физических показателей заполнителей. Часть
высоты кilпилJIярного подъема воды.

механических и
10. Определение l17

Керамзшт фракции 5-11 мм
2. Определение
высоты капилляр-
ного подъема воды

СТБ EN 1097-10-2018. Методы определения механических и

физических показателей заполнителей. Часть 10. Определение
высоты капилJUIрного подъема воды.

I17

Керамзит фракции 0-5 мм
З. Определение
высоты капилляр-
ного подъема воды

СТБ EN 1097-10-2018. Методы определеЕия

физических показателей заполнителей. Часть
высоты кtlпилJIярЕого подъема воды.

механических и
10. Опрелеление l17
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2. Испытательное оборудование И средства пзмерений, используемые при проведении
испытаний
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стр. Jt 2
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Наименование испытательного оборудования и средства

измерения
Заводской

номер
,,Щата прохо}кдения

следующей метроло-
гической оценки

1 2 aJ 4
l Весы лабораторные электронные LA l20005 226|2|05 28.1 1.2025г.
2 Qосулы мерные цилиндрические |,2, 5, 1 0, 20л 1" 2.3. 4. 5 28.1 1.2025г.
1J НизкотемпературнаlI лабораторная печь SNOL 67 lЗ50 0з6405 28.1 1.2025г.
4 Приборы комбинированные ТКА - ПМК; ТКА - ПМК(60) 60844 29.05.2025г,
5 Весы лабораторные электронные PS 1000/C/2AI 59843 1 28.1 1 .2025г.

у ци

3. Результаты испытаний:
Обозначение пробы:
проба J\Ъ 1 керамзит фракция 10-20 мм; проба JФ 2 керамзит фракция 5-1 1 мм.
проба J\Ъ З керамзит фракция 0-5 мм.
Метод отбора проб: отбор проб из транспортньrх средств
Метод сокращения пробы: рифленый делитель
Форма зерен: круглая, оваJIьн€шI, дробленая

р,

словия ля испытан
Температура воздуха влажность воздуха

2з 0с 67%

езyльтаты испытани
Размер

фрак-
ция, мм

Р сь.

Мг/мз
W ct (24).

кг/м2
W ct (а8),

кг/м2
W ct (72),

кг/м2
W ct (lбS),

кг/м2
W.t tззь).

кг/м2
Нсар.
мм

W пу9.

%

l0-2OMM 0,3 10 з,45 5q? 10,75 14,67 l4,68 190 0.1

5-11мм 0.з40 6,02 8,35 12"89 l6,47 16.48 210 0,3

0-5 мм 0.640 8,02 1з,81 19,04 22.08 22,8| 280 0,4

Размер
фракции. мм

Слой Ns1

Wi
Слой Jф 2

Wi
Слой N 3

Wi
Слой Jф 4

Wi
l0-20 мм 1 6 l2 |6
5-11MM 1 6 1з 18

0-5 мм 7 15 20 29
Результаты испытаний распространяются только на испытанные пробы.

Щополнения, откJIонения или искJIючения из методов: нет.

Испытание провел:
Инженер по испытаниям ИЛ

(должность)
Протокол оформил:
Инженер по испытаниям ИЛ:

(должность)
Протокол проверил:
И.о.начальника ИЛ

(должность)

(подпись)
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!анный протокол оформлен на 2-ух страницttх в l-M экземпJIяре и нt}прttвлены:

1 экз. ИЛ кОАО кЗавод кераNIзитового гравия г. Новолryкомль))
Воспроизведение протокола возможно только в полном объеме и с письменного рЕврешения

iНЖ;iJXi:lН:xxl хf 0з, Il*b

С.А.Столярова
Фио

С.А.Столярова
Фио

Т.Л.Митьковец
Фио

афr
(подпись)


