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Открьпое акциоtlеряое общество (Завод керамзrrгового грави,I г, Новолукомль)

Испыlагельная лабораlория

шоссе Крупское, ],2l I]62, г- Новолукоп(rIь, Чашникский район

Витебская область, тел, (802l ЗЗ) 6678З

Испытательвая лаборатория
аккредитоваltа ГосударственltьФ{
предприятиеNl <БГI{А> яа соответствис
требованиям ГОС1' lSОЛЕС 17025-2019.
Атгестат аккредитации J,tg BY/112 2.4081,

действителеЕ до 15 сеятября 2025 года

ОАО (Завод керамзитового гра-

Лазарашвили

2о,Lб г.

протокол испытАний Ni 37
от << 01 >> авryста 2025г.

IIa З сI)аницах
cтp.Ng l

Заказчlлк и его адрсс: Открытое акциоперное общество (Завод кера]vзитового гравия г, Новолукомль>, пlоссе Крупское, 1. 21 1162, г, Новолукомль,

Чашникский райоIl, Витсбскм область.
Вид испытаций: псриодические испытмия.
Навмепованис продукцци: керамзитобетовньtе блоки строительньlе (ТермоКомфорт> 490 250 185-5 (полнотслые),

Мссто проведения ltзмереЕий, Ilспытаний: Испьrтательная лаборатория ОДО <Завод керамзитового гр2lвия г, Новолукомль),

ТНПД, устававлИвающfiе требованИя к показателяМ объекта tIспытдпИй: стБ EN 7rl-з_2014 (Требования к иЗделия\l для камеЕной кладки, Часть

З. Изделия из бетонов на ппотньIх и пористых заполЕiитеJUtх),

ТН ПА. ) сl аllавливаюшие требован ия к Me,l одам испы l анийi
стБ EN 772_1-2о20 <методы испытавий изделий для камевной кладки, Часть l.Олределение прочнОСТИ ПРИ С'(aТИИ>;

стБ EN 772_1з 2008 <методы испытмий фоительяьгх блоков, Часть l3, ОпределЪlrие объемЕой плопrостИ (бРУТrО И ЕflT О) СТРОИТеЛЬПЫХ бЛОКОВ В

с}.хом состоянии (за исr<лrочеяием блоков из природЕого к,мЕя)),

Акт отбора образцов: l\! 26 от 27.07-2025г-
ТНПД, устанавлИваIоц€е требоваЕИя к о.r.бору обрдзцОв: СТБ BN 771-З 2014 (ТребоваЕйя К изделиям для камеНцой кладки. Часть З- Изделr,rя из бе-

товов па плотньIх и пористых заполяйтелях>.
Место отбора образцов: Цех производства керамзитобетоЕньrх изделий,

i{аймеiiоваiiйе орГаliйзацiiп, проводПвlпеii отбор образiiов: Испьiтательяая Лаборатория ОАО i(Завол кераriзатового t'раБи' i, НоБопукоi"iпь)),

УТВЕРЖДАЮКоплля верна
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пспытаппиты лагы испы |дпий
2'7,01.2l\)25 -28.0'1.2025

нопNtоповапх. локl?атепеI'i (Yаг,mёпвmыF пполукпип)
п_лU!л.тr ппп .жАтпи1

ГLпотяость бр}"гго в с!хом состоянии 2i1,07.2025-0 1.08.2025
2

tlаимсповавие ТнпА, устанавливаюrцего 0rетод пспытаний, номер пунl'т!Нчи"""оч"r"" оО"""та пспыт'ний (пока-

tTB вш zrz-r-zOz0 (Мстоды испьIтаltиЙ изделий для камецЕой кладхп.

Часть 1. Определенис прочвости при сжатfiи)
Прочность при сжатии

стБ EN 772-1з2O0s (Методы испьrrа ий строительньD{ блоков, Часть lз,
Определение обьемвой плотвосм (брутго и fiетто) строительIlьlх блоков в

ом состоянии rза исключепием блоков из

ГLпотность брутrо в с},хом состояIiии

пспытанпи:

Ги"rrоrrоr",""rrо" оборудованпе и средства пзDlерев'lй, используемые п

КоJtllчсство испытусмь!х образцов Ir иr

.190х250х185
6 шт.

490х250х185
6 шт.

lYs п/п Н.""""."""* "*ьt,",",,,юго 9бо!is9ч!Ir !j Дата прохождсния следующей метролоru!rёской оценкя

1 iйаr,..яцrrр*уль шЦ-п1-500 0,05 12050002 Св. о гос. повсрке N92'/ -lJOlJЗ44 1-0025 до l i.UJ,ZUlo

2 Ш-rа*.еяuuркул" ШЦЦ-I 250-0,01 бз106568 Св. о гос. поверке Л92 /-UUOIE5-UUZ) до ll.UJ,ZU-Zo

Св. о кмибровке М88
клеймо BY0000007 до 11.0З,2026

2 Машппа исп*rrательная ИП-1 250М-авто 482 Св. о гос, поверке N92'1-ОOа927З-OО'24 до I)-!9,Zu2>T

з Щупы Набор Nч2 1,747 Св. о гос. поворке Nе27-01З3860-0024 до 2lз.l 1.2025г

5 ГIrrr-u ,,ou"po,rnu" ,ип 2-2 бЗ0х400 8507 Св. о гос. поверке л9l з -0U4бUjZ- /UlJ до U,!,vo,zvzot

6 Ли1lейка металлическая 1 000мм 144
28.11.2025т. Св, о гос. поверке л9/ /-UlJJбol-UUZZI до

28.11.2025г

,7 ББ", *борurорпоr" элекt}онЕьlе ВПВ З2С м213049 Св. о гос. поверке Nч27-0011790-0U25 до l l .UJ,luzьг.

8 Ш(аф сушильtrъй CM-5o/250-500JlJq 007/506 Атrестм 54JlZt-l5 до l l.UJ.ZUZoг

9
Прибор коптролrя параметров воздушIIой среды

Метеаметр МЭС-200 А
9441

Св. о loc. поверке Л9I-1)Зz42I/-+9lц до Iб.Uy,ZUl)
Св, о кмибровке BY 01 Iа0019502-5024 до

19.09.2025

3. Условия проведения испытднии:

60,0_б2,0
Температура воздlта, С

20,0_21,0

Влажвость возд}ха,7о

(
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4. Резl.льтаты испытаrrий:
4.1. Прочпость при сжатии блоков строитеllыlых

об-
раз-

IIомср пунI.-тд ТIIПА, устанаь-
лив:trоrцего Разitеры образца, мм

ка, н

Прочяосl ь лри сжа r ип,
}Vмм' Коэффицп-

тнпл
1

стБ EN 771-
з-zо74
п.5.5.1

стБ EN
,712-1-2020

I.п.'7.2.|,
"7 .з.5, ,7 

.4 .2,

lt€ меЕее 5,0

488,о 248,0 185,0 52225о 5,z

5,3 1,0

Соответству-
ет катсгории I488.0 248,о 184,0 538470 5,з

з 488,0 24в,0 185,0 5з2890 5,з
4 488,0 248,0 186,0 52з240 5,2
5 48в,0 248.0 1в5,0 52л64о
6 488,0 248,о 185.0 5з,797о 5,з

4.2. плотцо

Реэульп апы ч.пьlпапuй распросhlраняюпся "lалька 
м чсkыпанньlе образчы.

Даполl!евlв, оmмоненl!л 1цч uсююченllя 1в мепоdов: неп.

Исriытация провел: КонтролеD строительньD( матеоимов fi изделий
(дойяФъ)

Протокол оформил: Техпик-лаборант
(дмжвоФь)

Протокол проверил: Начапьяик испытателыtой лаборатоDии
(должность)

Данный,фOlокол оФормпев на jсталлцахв ] экrемпл,рс и халrJвjен ИП (ОдОЗавоц цсрам]вшв.I о lрgи! l Но!олуком,ь,
Протокол не можФбыть воспро{зведепясв поляом объсмс бсз письменвого разрешения начаJь и*.яспы т.пьной лабораrcри

Даmвьцач проюкола. 0I.0'j.:025r.

В-И-Корнеев
(Фио,)

Н.А.МацаDскм
(Ф.ио )

Т.Л. Митьковец

плотяость блока) в состоянии
JЁ
об-

Номер пуIrкта ТНПА, устанав-
ляваlоiцего Допустнмое

Плотяость брутто (плотвость
блока) в сухом состояяии. кг/мз заюrючснне о соот-

ветствии требовапп-
ям ТнПА

1

стБ EN
,7,71-з-2о74

п.5.4.1

стБ EN
772_1з-2008
п.п,7.3

800 +10

19541 875

870

9 Соответствует
допустпмому от-
клоllснию

2 19ъ2 865 8
19з87 865 8

4 19700 8,75 9
5 \96о,7 875 9
6 |l924,1 860 8

a-Z-Z-

) )


