
Испытательпая лабораторlrя
аккредитоваяа ГосударствонЕым
предпрЕятием (БГЦА) па соответствие
требовапиям ГОСТ ISОЛЕС 17025-2019.
А,ггестат аккредитадии N9 BY/112 2.4081,
действитслеЕ до 15 сентября 2025 гола

Открытое акционерпОе обцес'гво (завод керамзитового гравия г. ]lоволукомльD
Испытателыtм лаборатория

tuocce Круfiское, 1, 21 l l62, r. Новолукомль, Чашникский район
Витеl5ская область, тел, (8О2]]3) 667sЗ

lt от;ия вер на

,Новолчкомль>l"> МI. Лазарашвили

ОАО ((Завод керамзитового гра-

20.rЯ., аб

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ J\Ъ ЗЗ
от <10>> иlоrrя 2025г.

,,". ".:;1}1"i

Заказчпк и сго адРес: Открытос мциоПерпое общество <Завод керамзитового гравия г, Новолукомль), tцоссе Крупское, 1, 21 l 162, г. Новолукомль,Чашникский райоЕ, Витебскм область.
Вид испытаний: периодические испьцаr бL
Н_аименовацпе пролукцип: керамзитобетошяые блоки строителъные (ТсрмоКомфорт)) 490 З00 185-З (лолпотоJrые),
М_есто проведепия измерецЕй, пспытацrrй: Испытательrrм лаборатория ОАО <З'оuЪд n"pu"arrrouo.o ip""n" a. Horonyno"ouo.ТНПА' УСТаНаВЛИВаЮЩИе ТРебОВаЦПЯ К ПОКДЗаТеЛЯМ Объекта испirтанцй: СТБ EN 771-З-20l4 (Трсбованця к йзделияIл д.,1rI камеЕlIой кладки, часть3. Изделrrя из бетопов на плотIlьD( и rrористьц заполнителяхD.
тнпА, устапавливаtощпе требованпя к методам цспытапиil:
стБ EN 772- 1-2020 (Методы испытаIrий изделий для камеI iой кладки. Часть 1 .Определенtе прочЕости при сжатии);СТБ EN 772-1З-2008 (МеТОДЫ ИСПЬ]ТМИй СТРОИТеЛЬНых блоков. ЧЙь 13. ОпредЙнtе объ"""оii ,rrornoJ* 1opy,r'o и це,по) строительньIх блоков }с}a(ом сосlоянии (ra иск,тrочением блоков иl природного кalмня,,.
ArýT отбора образцов: "ф 22 от 27.05.2025г.
ТНIIА, устанавлпвающее требованця к отбору образцов: СТБ EN 771-3-20l4 (Требовмия к изделиям д,я кi],vе,,ной юта,дки. Часть З. Изделия из бе-тонов fiа плотньDa и лористых заполнитеJIях)-
Место отбора образцов: Цех производства керамзптобетонньIх изделпй.
Напiuеtrованяе оргапизации, проводившсй отбор образцов: ИспытательIrая лаборатория ОДО <Завод керамзитового гравйя L Новолукомль).
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cTp.N9 2
оведеЕпя пспытаriпй:

налм€новаяие показателеi rхаDак-теDпйlк пDолчк пиl Даr,а,сльпаний
?.,7 о5 )аr5 .R 05 70rý1 Прочfiость при сжатип

2 Плотпость бр},lто в с}хом состоянии 05-06.2025_09.06.2025

нип:

2, ИспытатоT ьяое оборудованпе п средства измерецпй, пепользуемые прп проведеппи испытапrй:

п. rtрограмма проведения испыта
Наиvепование об ьеlr а испьпаниii (пока-

затё,'iей. характеDистпк'|
Наимелованце ТНПА, устапашllвающего метод пспытапий, яомср пуtlI{-га количесrво испытуемых обрязчов иБ

490хзOOх185
6 шт,

490хзOOх'l85
6 шт.

Прочность при сжатци СтБ EN 772-1-2020 (Методьт пспытаяиЙ изделий д'IJI Kal\,reнHo;i кл.одкп
Часть l. Определевие прочности при схаlии)

Плотность брl.гго в с}хом состояции СТБ EN 772-1З-2008 <Методrl испi@
определение объемной плотности (бруrто и цетто) строительньrх блоков в
с}о<ом состояпии (за исключеЕием блоков из природIIого камня)

НаимеlIовrние rспьiтательногооборудоваIlля и ср€дс.ва изм€рёвий дата проIоrк!.rеяия следYюrцей метDолоIrrческоiI ппея
1 Штангеrrциркуль ШЦ ПI-500-0,05 12050002 Св. о гос. поверке Nэ27-ОOOЗ447-0О25 до l l,0З.2026
2 Штмгелглубиномер ШГ-300-0,05 59257 Св. о гос.поверке М I,0003776-4125 до 11,о4.2026г.

Св, о кмЕбровке BY 01 M000l394-4125
клеймо 000lз94 до 1,4.042о26

2 Машина ислытательЕм иП,i250М arllo 482 Св. о гос. поверке Nэ27-0О892'lЗ О024 до 12,09.2О25г.
з Щцtы Набор J\Ъ2 1,747 Св, о гос. поверке М27-013З860-0024 до 28.11.2025г
5 ГIлита поверочtlая тип 2-2-6ЗОх40О 8507 Св. о гос. поверке Nэ l3-00460З2-7025 до 02.О6.2О26г.
6 lIиЕейка метмлическая 1 000мм 144 Св. о гос. поверке J\!27-013386i-0024 до 28.11.zo25l.
,7 Весы лабораторные электронные ВПВ-З2С м213049 Св_ о гос. поверке J!!27-0011790-0025 до 11,0З.2026г.
8 Шкаф суrпильный СМ-50/250-500-ШС 007/506 Аттестат 54з121-15 до 11.0з.2026г.

9
Прибор контроlrя параметров воздушной среды MeTeoN{eTp
мэс-200 А 91.47

Св, о гос. поверке Nэ1-0ЗZ4212-4924 до 18.09.2.025
Св. о кмибровке BY 01 Ns0019502-5024 до

19.o9.z025
3. Условия проведеЕпя испытаний:

Температура воздlха,'С
2з,0-24,5
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4. Результаты испытаrtий:
4.1. Про.Iцость при сжатпк блоков строителыlых

лъ
об-
раз-

Номер пункга ТНПА, усгаяав- Размеры образца, мм

ка, Н

Прочность пря сr(атии,
IVMM1

Коэффицп_

тнпАтаннй
1

стБ EN 771-
з-?л,l4
п,5.5,1

стБ EN
1,7z-|-2о2л
п.л.7.2.1,
,7 

.з .5 , 7 .4.2, 8

яе менее З,0

488,0 298,0 185,0 з9|250

з,2 1,6

Соответству-
€т категории I2 488,0 z98,o 186,0 з99,720

488,о 298,0 186,0 з89,720 з,2
4 488,о z98,o 185,0 387440 з,2

4в8.0 298,0 185.о з98710
6 488,0 298,0 186,0 з9з250 з,2

4.2. плотвость плотность блока) в СОСТОЯIIИИ
J\!
об-

Номср пуяпа ТНПА, устаплв-
ливающего

Ллотность брутто (плотносгь
блока) в сухом состояняи. кг/мr

заключсние о соот-
ветстsии требоваllп-

ям ТнпА
таний

о/.

1

стБ EN
,771 з 2о14
п.5.4,1

стБ EN
,7,7z-lз-2оо8

п.п.7.з
650 +l0

1в010 670

650

Соответствует
допустимопц/ от-
клоIlеllпю

2 116з5 650 0
з 17з81 645 -1
4 1,7з41 645 _l
5 1,1448 650 0
6 1,7з57 640

Р етльпапы чспьlпанчй распроспрамюпся полько н а чспьlпlанные абразцъl-

ДополlенLх, оhюоненш ш uсмпче lý uэ меmоdов: пеп-

Испы,t ания проRел: @елий
(долхнофф

Про,Iокол оформил: Техвик-лаборант
(дФхюсъ)

Протокол лроверил: Начмьник испытательной лабоDатории
(лолжнOсft)

ланяь,й лроDкол оФор!лс! llaJ стралицах в l экземплсре н l|iправлсл ИJ'l ,nAo iазоj герiмrиювUг! тавц, iiоdолукомпь"
Воспрохrведсниелроrокола оозrожноmлько в поплом объе еяслисLмеп ого разрсшевия начальника лабораmрии
Даm вь]дачtr протокола l0.0(i.2n25l.

н,н. СYвалов
(Фио)

Н.А. МацаDская

Т.Л. Митьковец
(rDио)
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