
Открытое акциоlIсрное общество <Завод ксрамзитового гравия г.Новолукомль>
Исtlытательная хаборатория

пIоссе Крупское, 1, 21 1 l62, г.Новолуком:rь, Чашникский район
Витебскtrя область, тел. (8021З3) 66783

Открытое акционерIIое общество кЗавод ке-
рамзитового гравия г.Новолукомль) аккре-
дитован(а) государственным
прсдприятием uБГЦАu на соотве,готвие
требованиям ГОСТ ISОЛВС l7025.
Уникальньтй регистрациопный номер в ре-
естре IJCA ЛЪ BY/ 1 12 2.4081

испытаний:

кера_мзиl,ового грirвия

М.Г.Лазарашвили
г.

протокол испытАниЙ м 15
о,г < 15> мая 2026г.

На 2 страницах
стр.NЪ 1

Заказчrrк и его адрес: ОАО <Завод керамзитового гравия г.Новоltукомль)), шоссе Крупское, 1,
2| 1 162, г. IIовол5,комль, Чашникский район
вид испытаний: тlериодичсские испытания
Наимснование продукцII'I: керамзиТ фракция 10-20мм; керамзиТ фракция 5-1 1мм; к.рirмзит
фракция 0-5мм
место проведения измерений, исIrытаний: ИспытатеlIьная лаборатория Одо <завол керамзито-
tsого гравия t,.Новолукомль>
ТНПА, устанавлIlr]ающие требования к покаl]ателя}{ об,ьскта испытаний:
стБ EN 1з055-2018 Запо.цнители легкие. Техни.Iеские ус,]rовия.гост tsN 1406з-1-2015 МатериitтЫ теllлоизоляI(ионпur. д.,,, здапий и сооружений. Керамзит.
Часть 1. Технические условия.
ТНПА, устанав.циваIощис требования к Nrстодам испытаIrий:
стБ ЕН |097 -з-2007 Ме,гоцы исlIытаний Ilo опрсдеJIению механических и физических характери-
стик грануJIометрических фракrlий горных пороl(. Часть З. Опредсление насыпноЙ плотности и
лустотносfи.
Акт (протоко",r) оr.бора проб: }& 7 от 15.05.2026г.
Наименованис оргаIIIlзацIIиJ проводившсй отбор проб: Исtrытательная лаборатория оАо <За-
вод керамзитового грalвия г. Новолукомль>.
.Щаты tlроведеrrия испытаний: 15.05.2О26г.

IIацменоваппе объекта
пспытапий (показателей,

характернстпк)

Напменованrrе ТНПА, ус,ганавливдrOщего ]uетод ис-
пытitrrиit, Ho}tep пуliкта

Ко",rичество пс-
rrытуемых проб,

штlкг (л)

1. Определенис насып-
ной п.,rо,гности

стБ вН 1097 -з-200,7 Методы ислыl,аний по опреде-
,lению механических и физических характеристик
lранулометрических фракций горных поро;ц. Часть
3, Определсние насыпной плотности и пустотносl,и.

2. Определение пасьш-
ной IIло,гности

(,тБ ЕН I097-з-2007 Мс го_lы испыганий по опреде-
лениIо мехаIIических и физи.rесклlх харак.геристик
ГРаIIУЛО]чIеТРИ lIеских фракций t.орных пород. Часть
З. Оrlределение насыIIной п:rо.l.ности и пустотIIос,ги.

З. Определеrrие насып-
ной пllотности

стБ ЕН 1097 -з-2007 Методы исItытаний ,,о опр"де-
лению мехаIlических и физических характеристик
гранулометричеоких фракций горIrьж порол. Часть
З. Определепие насыпной плотItости и пустотности.
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2. Испытательное оборудование и срелства измерений, используемые прIl проведеции испы-
таний:

Усл испытаний:

Ns
лlл

наименование испытатеJlьнOго
оборудования и срелства изме-

рений

Заводской
номер

,Щата прохождения следующей метрологи-
ческой оценки

1 Е}есы лабораторные элекlрон-
ные ЕТ-6000-Н

00199з Свидетельство о государственной поверке
_М 27-013955З-0025 до 09,1 1.2026г.

2 Низкотемпературная лабора-
TopHiuI печь SNOL 67lЗ50

0з6405 Аттестат J',l! 2зз7 l21 -15
до 09.11.2026г.

з JIинейка поверочнм ШI1-2-400 12з9 Свиле tел ьство о государс гвенной ttoBepKe
J'lъ 27-0082626-0025.1ro 14,07.2026г.

4 Сосуды мерIIые цилиндриче-
ские 1л. 2л, 5л, 10л, 20л

1;2; З; 4; 5 Аттестат Nq 2249121- 1З

до 09.1 1.2026г.
5 Прибор контроля rrарамстров

воздушной среды Метсометр
мэс-200 А

9141 Сu"49 r9плr9J99_о_ г.lсуларЕБенной rюверкс
Ns 1-0437820-4925 до l9.i0.2026г. ^

Свидетельство о калибровке
ВY 01 л9 00l8866-5525 до 14.10.2026г.

Свидетельство о калибровке
BY 01 м 00199з6-5025 до 06.10.2026г.

овия
Темпераr,ура воздуха

пзт- 48,4 %

3. Результаты испытаний
Результаты испытанЕй по определснию насыпной плотности

Наимеrrование пробы

Фактическое зIIачение
]lлотности лJuI кокдого образца,

кг/м'

'I 
. Керамзит фракция 10-20 мм

2. Керал"rзи,l, фракция 5-11 MIrT 15.05.2026г.

Испытаппя прове;r:
Контролср строительiIых
матердадов и изделий ИЛ

(лолжность)
Протокол оформил:
Ц!,r9цýдrrа_ц9дцIацддrцдД

(лолжность)
Протоко;r rrровсрIlл:
I Iачшrьник ИЛ

(лолжность)

л?m
4ЦУ (- и,д. (,амусева

Фио

С.А. Столярова
Фио

T.Jl, N{лtтьковец
Фио

Резульtпапtьt uспьttttанuй распросlllраllяюmся по,|ько на ucllblпlaHltbte пробьt,
,Щопоitненtlя, omKпotleHIýI шlu uсюпюllеll11я tlз л,rcmоdов: неm.

**rr
.Щанный протокол оф (ах) lr направлен:
1 экз. ИJ] <оАо <Зав
Протокоll не доJ,Dкеl l
боратории, 

без письмеllного разрешения наtIальника ла-

.Щата выдачи протокола: lr, 0r, tЦ.В -


