
открытое акционерное общество <завсtд керамзитового гравия г.новолукомль)
Испытательная лаборатория

шоссе Крупскос, i, 21 1 1 62, г.Новолукомль, Чашниttский район
Витебская область, тел. (8021З3) 6678З

Открьттое акционерное общество <Завод
керамзитового l,равия г.Новолукомль) ак-
кредитован(а) госуларствеIIным
предприятие]\{ кБГЦА> на соотве,l.ствис
требоваtrиям ГОСТ ISОДЕС 17025,
Уникальпый регис,IрациоIIIIый номер в ре-
естрс НСА Ns BY/ 112 2.4081

д керамзитового

М.Г.JIазарашвили

протокол испытАниЙ ль ro
от (28) апрсля 2026r..

На 3 страницах
стр.Nэ 1

Заказчик и его адрес: ОАО <Завод керамзитового гравиJI г.Новолукомль), шоссе Kpyrr-
скос, 1, 211,|62, г. Новолукомль. rIашникский район
Вид испытаний: периодические исIIытания
Наименование продукции: керамзи,l. фрuпцr" l0-20MM, 5-1 1мм
Место провеДения измереНий, испытанИй: ИсгtытателЬнм лабtратория оАО <Завод ке-
раN,Iзитового tравия г.НовоJIукомль)
тнпА,, устанавливаIощис требованиrl к показателям объекта испытаний:
стБ EN 13055-20l8 Заполнитеlrи легкие. Техничсские условиJI.гос,l EN 14063-1-20l5 МатсриазtЫ теплоизоляцИоIIные дJIЯ зданиЙ и сооруrrtений. Керам-
зит. Часть 1. Техни.rеские условия.
тнпА, устанавливаIощие требования к методам испытаний:
стБ ]]N 13055-20l8. Заполни,гсли легкие. Техни.rеские условия. Приложение С. Метод 1.
Акт (протокол) отбора проб: J\Ъ б от 28.04.2026г.
наимеIlование оргаIIизации, проводившей отбор проб: Испытательная :rаборатория
ОАО <Завод керамзитового гравия г. Новолукомль>.
,Щаты проведения испытаний: 28.04.2026г.

наилtенование объеrtта
испытаний (показаr,е-

I Iаип,rенованис THllA, устанавлиl]ающего ме-
тод испытаний, номер пункта

10-20мм
1. Определение прочно- СТБ EN 13055-20l8. Заполнители легкие. Тех-

ничсские условия. Приложсние С. Метод 1.

5-11мм
2. Огrрелслсние lIрочно-
сти при раздавливании

СТБ EN 13055-2018. Заполтlители .lrегкис. f'ex-
ниtIеские услоtsия. Приложение С. Метод 1.
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2. Испытательное оборудование и средства измерений, используемые при проведении
испытаний:
Ns
гrlп

наименование исlIытатель-
ного оборудованиJI и сред-

ства измеретIий

Заводской номер !ата r tрохождения следующей
метрологической оценки

1 Весы лабораторные элек-
тронные ЕТ-6000-Н

004993 Свидетельство о государственной
поверке ЛЪ 27-013955З-0025 до

09.1 1 .2026г.
2 Низкотемпературная лабора-

торIIая псчь SNOL 67lЗ50
0з6405 Аттестат Л! 2зз7 l 2 1, - 1 5

до 09.1 1.2026г.

3 Сита лабораторные из пер-

форирован ной мстil1,Iличе-
ской пltастины с квадратны-
ми отверс,I,иями (8 шт.):
4,0мм, 5,6мм, 8,0r.rM, 10,0мм,
1 1,2мм, 1 6,0мм, 20,0мм,
32,0мм

4,0мм -52408-21;
5,6мм -524l1-21;
8,0мм - 2;
10,OMM-524l4-21;
11,2мм 609;
16,0мм -52415-21;
20,0мпr -524|7-2\;
32,0мм - 2

ArTecTaT J\Ъ 2250121l-1з

до 09.1 1.2026г.

4 Линейка поверочная ШП-2-
400

12з9 Свидетельство о t,осударственной
поверке ЛЪ 27-0082626-0025 до

|4.07.2026r,
5 Сосуды {ерные цилиндриче-

сrtие 1л, 2л, 5lr, 1 0л, 20л
|;2; З; 4; 5 Аттестат ЛЬ 224912|-1з

до 09.1 1.2026г,
6 Прибор контроля параметров

воздуtпIrой среды Метеометр
мэс-200 А

9|4| ('вилеr ельсr во о гtlсудаDствен но й
поверке ЛЪ 1-0437820:4925 до

19.10.202бг.
свилеr ельсr во о калибDовке
BY 0l Л, 0018866-5525 до

14,|0.2026г,
Сви.]етсл ьс t во о капибровке
BY 0l Ns 00l9936_5025 до

06.10.2026г.
1 Виброплощадка лаборатор-

ная СМЖ- 539М
303 Аттестат ЛЪ 595/21- 1 5 до

18,03.2027г.

8 Стапьной составtIой цилиндр
для определения прочнос,l.и
rlри рiвдавпивании

з4 AlTecTaT ЛЪ 29З/21 -|З до
08,02,2021г.

9 Маrпина для испLIтания на
с;кагие ИП 6082-100-0

22з Свидетельство о государственной
повеDке

л9 27-0000l l27l-zozб до
08.03.2027г.
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3. Результаты испытаний
3.1. Прочность при раздавливании

Испытания провел:
KoHTporrep стрQц]:ельнт,rх
ýIаТеDиа!-Iоts и излелий ИЛ

(должность)
Протокол оформил:
ин;кенер по испытаниям Ил

(должность)

Протокол проверил:
FIачальник ИЛ

(доlrжность)

Р езульmаmьt uспьtmанuй распросmраняюmся пlолько на llспьlmанньtе пробьt.
!ополненtlя, oпtL|loHeHluI llлu Ltсtспlоченlffl tB ,цепоdов: неп.

**+

ffаrtныйтlротокол оф в 1-м экземпляре(ах) и направлены:
1 экз. ИЛ <одо <Зав г. HoBt1.1lyKoM:rb>.
протоко.:r не должен полном объе,lле без письмснного разрешениянача,,Iьника лаборатории.
.Щата вт,rдачи лротокоJIа: !8,0Ч.

И.А.Самусева
Фио

С.д. Столярова
Фио

Т.Л. Митьковеlt
Фио

льтаты испытаний

наименование flaTa
провелеIIшI
испытаний

IIасыпная
Itлотность,

кг/мз

Продол-
житель-
ность
вибриро-

вания, с

Фактическое значепие прочно-
сти при раздавливании для каж-

дого образца, I I/MM2
пробы

l 2 3 срсднее

Кералrзит фрак-
ция 1 0-20 мпл

28.04.2026г. 240 з0 0,7 0,7 0"7 0,7

Ксрамзи,r фраIt-
ция 5-11 мм

28,04.2026г, 280 30 0,9 0,9 0,9 0,9


