
открытое акционерное общество <завод керамзитового гравия г.новолукомль)
Испытательная лаборатория
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Открытое акционерное общество <Завол
керамзитового гравия г.Новолукомль)) ак-
кредитован(а) государственным
предлриятием (БГlЦ) на соответс,гвис
требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025.
Уникмьный регисlрационный номср в ре-
естре НСА J\Ъ BY/ 1 12 2.4081

керамзитового

М.Г.Лазарашвили
г.

протокол испытАниЙ лъ tr
от <28> апреля 2026г.

На 3 страницах
стр. J',lЪ 1

Заказчик и его адрес: Открыrое акционерное общество <Завод керамзитового гравия г.Ново-,]укомль), шоссе Крупское, 1, 21 |162, г. Новолукомль, Чашrtикский райоrr, Ви,гебская областьВид испытаrrий: периодические испытания
Н_аименование продукции: кераNIзиТ фракция 10-20пrм; керамзит фракция 5-11мпrМесто проведения измерений, испытаний: Испытательна" лабораiория ОАО <Завод
рамзитового гравия г.Новолукомлr))
тнпА, устанавливаIощие требования к показатслям обьекта испытаний:стБ EN 13055-2018 Заполнители легкие. Технические условIбITHfIA, устанавливающие требования к методам испытаний: стБ EN 1097-6-2018 МетодыопределениJI мсханичсских и физи,lеских показателей заttолнителсй. Часть 6. Определениесредней ппо,lности и водоtlоглощеIlия.
Акт (протокол) отбора проб: Nэ 5 от 14.04.2026г.
Наименование организации, проводившей отбор проб: Испытательная лаборатория ОАО<Завол керамзитового гравия г.Новолукомль))
{аты проведсния испыта ни й: 15 ,04 .2О26-28.04.2026rг ,

ке-

наименование
объскта испыта-

ний (показателей,
Наименование THllA, устапавливающего меl.од испы-

r.аttий, номер пункта

количество
испы,гуемых

лроб,
шт./кг(л

1 . Определение
водопог,,IопIсна,l

стБ EN 1097-6-2018. Методы 0пределения ,"*urrБ
ских и физи.rеских показателей заполнителей. Час,rь 6,

2. Опреде.,тение
водопоглощениr1

EN 1097-6-2018. Методы определения механиче-
и физи,lеских показаtелсй заполнигслей. Часгь б.

е срелней Iшотности и водопо
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2. Испытательное оборудование п средства измерений, IIспользуем е при проведении

Ns
гl/л

наимснование испытательного
оборудования и средства изме-

рении

Заводской
номер

!ата прохождсния следующей
метрологической оценки

l Сита лабораr,орные из псрфорироваlг
ной мета[лической пластины с квац-
ратными отверстиями (8 ш.г.): 4,0мм,
5,6мм, 8,0мм, l0,0MM, 11,2лrм, 16,0мпr,
20,0мм, З2,0мм

4,0мпr -52408-21 ;

5,6мм -52z1l1-2l;
8,0мм - 2;
l0,0MM-524l4-2l;
l 1,2мм - 609;
l6,0MM -524l5-21;
20,0мм -52417-21;

32,0мм - 2

AT TecTaT Лs 2250121, -|з
до 09.1 1.2026г.

2 Весы лабораторные электрон-
ные ЕТ-6000-II

004993 Свидетельство о государ0,1вен-
llой поверкс N9 27-013955З-0025

до 09.1 1.2026г.
J Сосуды мерIlые циJrинлриче_

ские 1, 2, 5, l0,20л
1;2; З; 4; 5 Атгестат ЛЪ 224912\-13

до 09.1 1.2026г.
4 Низкотемпературная лабора-

торная ltечL SNOL 671350
036405 Атrестат ЛЪ 2зз'7 12| -1, 5

до 09.1 1.2026г.
5 Секупдомер электронный <Ин-

теграп С-0 1>

450785 Свиде,гсльство о государствен-
ltой поверке ЛЪ 27-0089415-0025

до|'7,0"1 ,2026г.
6 Прибор контроля параметрOts

возлуIuIIой среды Метеометр
мэс-200 А

9141 Свиде ге_l ьство о гЪфдфйвен-
ной поверке М l -0437820-4925

до 19.10.2026г.
свиде t ел ьс гво о калибDовкс
ВY 0 l Л! 001 8866-552Ъ до

1,4,\0.2026г.
Свидетельство о калибровке
BY 01 лЪ 0019936-5025 ло

06.10.2026г.
7 Термометр стеtслянный рryтный

лабораторный ТЛ-2М
22 С виде ге-т ьствоЪТй'даDaТБен-

ной поверке N9 27-00 I05З8-0024
до 14.03.2027г.

Условия спытаний:и
l'емператуlэа воздуха Влажность воздуха

20,4-21.9 0с збZ42,7 %

3. Результаты испытаний по водопоглощеIIию:
о_бозначение пробы: керамзи.l. фракция 10-20мм; керамзит фракция 5-11MM
метод отбора проб: отбор проб из транопортных средс.гв
Метод сокращения пробы: рифленый делитеJlь
Коли,rес,гво лабораторных rrроб: две отделыIо исrtытываемые пробы керамзита фр. 10-20мм икерамзита фр. 5-1tпIм
Форма зерен: круглая, овацьная, дробленая
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льтаты пспытани ,I
Наимено-

вание
пробы

Номер
пункта,гнги,

устаIIавли-
вающего
требова-

ния к про-
дукции

Номер
IIункта
тнIIА,
уста-

навли-
вающе-
го ме_
тод ис-
пыта_
ний

Масса
сухой
пробы
Ml, г

Значе-
ние
водо_
поглощ
ения
через
2.4 ч,
WAr-r,1

Среднее
значение
водопо-
fлощпия
через
24 ч,
WAlz+,

Значе-
ние

водопо_
гло-

щения
чсрез
5мин,

WAr_s","

Среднее
значение
водопо-

гJlощенL{Jl
через
5мнн,

WAI-s"n,,
%

Зна-
чение
водо-
по-
гло-

щениJI
через

1ч,
WAlI",

%

Среднее
значение
водопо-
глоще-

ния
через 1ч,
WAr_r",%

Проба ЛЪ 1

Керамзит
фр. l0-20

мм стБ EN
13055-

20l8 п,5.9.

стБ EN
1097-6-
20l8
Прило-
жение
с

2,75,0 1,7,6

|7,1

18

10,9

l2
\2,9

14
Проба No 2
Керамзит
фр. l0-20

мм
267,9 lз,з l4"|

Проба М 1

Керамзит
фр.5-11

м{ стБ EN
13 05 5-

2018 п.5,9.

сl,Б EN
109,| -6-
201 8

Прило-
жение
с

354,0 1,7,0

1б

13,5

12

l5, 1

\4
Проба No 1

Керапtзит

фр, 5-11
MNl

з51,7 15,1 11,4 12,8

Рсзу,пьтаты испытаний распросlраняются 1олько "u;;ййr",";об"r..i]опо,ltнения, отклонения иJtи исклюttеIlия из методов: нет.

Испытание провел:
Инженер цо испытаниям ИJI:

(лолlкность)
Протокол оформил:
Инженердо испr,ттаниям ИЛ:

(ло.,тжность)
Протокол проверил:
IIачальник ИЛ

(до.ltжIIость)

С.д.Столярова
Фио

С.д.Столярова
Фио

Т.Л.Митьковец
Фио

fl:::т;lхтхaiЧ:|r"* на З-х страниr]ах в 1-м экземtlляре(ах) и направлены:

;;;;;;; без письпtенногоначальника лаборатории.
,Щата выдачи протокола:

разрешения


